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gnato in data 13/06/2007
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DATI DICHIARATI

Provenienza : Vietnam

MODALITA DI PROVA: norma UNI EN 932-3

DATA PROVE: 29/06/07

RISULTATI DELLE PROVE

Descrizione preliminare macroscopica

Campione del peso di circa due Kg a forma di piramide tronca a base quadrata, di colore
nero, molto compatto con superfici di frattura concoidi.

Analisi petrografica:

Tipo di roccia

Vulcanica effusiva

Classificazione |Basalto
Tessitura Ipoialina intersertale a grana minuta.
Paragenesi Plagioclasio, olivina, clinopirosseno, opachi e abbondante

vetro interstiziale di colore giallastro.

Il vetro &€ generalmente “fresco” e solo molto raramente
devetrificato

Minerali epige-
nici e di altera-
zione

Calcite, sericite ed ematite.

La calcite, presente sia come plaghe che in forma di con-

crezioni globulari, costituisce il riempimento secondario di
cavita vescicolari (amigdale) tipiche di rocce di questo tipo
(lave).
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