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RELAZIONE

E’ stato consegnato al Laboratorio in data 07-08-2007 un campione di “Roccia basaltica”, per essere
sottoposto a “Controllo Radiometrico™:

DATI DI ANALISI

CONTROLLO RADIOMETRICO
In collaborazione con il Prof. Mario Meucci, in qualitd di “Esperto Qualificato di II° grado™ iscritto al

n® 457 dell’Elenco Nominativo degli Esperti Qualificati in Radioprotezione di cui all’art. n® 78 del
D. Lgs. N° 230 del 17/3/1995, si ¢ ha proceduto ad un Sopralluogo Radiometrico, presso la Sede del

Laboratorio.

Misure Radiometriche
Sono state effettuate misure di Intensita di Dose di Esposizione da Radiazioni Ionizzanti in presenza di un

campione di roccia locato all’interno del Laboratorio.

Trattasi di un campione di roccia basaltica costituito da cinque spezzoni da considerarsi come campione
unico omogeneo. I cinque spezzoni si trovano giustapposti all’interno di un recipiente di dimensioni 0,45
m x 0,26 m x 0,22 m. Il campione ha un peso complessivo di circa 50 kg, un volume totale di

circa 0,02 m”.
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